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RAPPORTO DI PROVA N. 234476/2467/CPD

emesso da Istituto Giordano in qualith di laboratorio di prova
notificato (n. 0407) ai sensi della Direttiva 8% 106/CEE (CPD)

Luoge e data di emissione: Bellaria-lgea Marina - Italia, 18/12/2007 |

Committente: CASA DEL VETRO F.LLI DE MARINIS S.n.c. - Via Giovanni Ni- |
ckmann, 20 - 70123 BARI - ltalia

Data della richiesta della prova: 15/1172007

Numero ¢ data della commessa: 39173, 15/1 172007

Data del ricevimento del campione: 26/11/2007

Data dell'esecuzione della prova: dal 29/11/2007 al 30/11/2007

Oggetto della prova: Frammentazione di vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza
temprato  termicamente  secondo la norma UNI  EN
12150-1:2001 con riferimento alla norma di prodotio NI EN
12150-2:2005

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47514
Bellaria-Igea Marina (RN) - ltalia

Provenienza del campione: campionato ¢ fornito dal Committente

Identificazione del campione in accetiazione: n. 2007/2545

inazione del cam -

Il campione sottoposto a prova & denominato “FLOAT 5 mm CHIAROD™.
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ISTITUTO
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D izi cam e

1l campione sottoposto a prova & costituito da n. 5 lastre di vetro di silicato sodo-calcico temprato termicamen-

te, dimensioni 1100 * 360 mm e spessore nominale 3 mm ciascuna.

Sito produttive®,

CASA DEL YETRO F.LLI DE MARINIS 5.n.c. - Via Giovan ni Nickmann, 20 - 70123 BARI = lialia,

Riferi e §

; La prova & stata eseguita secondo le prescrizioni delle scguenti norme:

— UNIEN 12150-2:2005 del 01/02/2005 “Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza tem-
prato lermicamente - Parte 2: Valutazione di conformiti/Norma di prodotio™ i

— UNIEN 12150-1:2001 del 31/07/2001 “Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico di sicurczza tem-

prato termicamente - Definizione ¢ descrizione” con relativo errata corrige del 27/01/2004.

Apparecchiatura di prova,

Per 'esecuzione della prova & stata utilizzata un’apparecchiatura di prova conforme al paragrafo § "Frova di

frammentazione” della norma UNI EN 12150-1:2001,

(%) secomduo le dichinraziond del Commitiente.




{Rapporto di prova n. 234476246 T/CPD del 18/12/2007) segue - foglion. 3 di4

ISTITUTO
GIORDANO

Modalita della prova.

Il campione in esame & stato preventivamente sottoposto alle condizioni ambientali del laboratorio per 24 h.

La prova & stata escguita secondo le prescrizioni del paragrafo & della norma UNI EN 12150-1:2001.

Pressione atmosferica 1018 & 5 mbar
Temperatura ambiente 18+2°C
- Umidita relativa 50+ 3%
Risultati della prova.
Lastra Spessorc Frammenfo Frammento Frammenti Numero mini-
di vetro rilevato piil lungo piii lungo rilevati mao di fram-
rilevato ammissibile menti
[n.] [mm] [mm] [mm] in] [n.]
1 4,87 15,34 < 100 151 40
2 4,86 15,28 < | (M) 136 40
3 4,87 14,45 < 100 137 40
4 4,85 34,80 < [ () 138 40
A 4,83 3921 < [ (0 149 40
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Canclasions
In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella norma UNI EN
12150-1;2001, il campione in esame, costituito da vetro di silicato sodo-calcico temprato termicamente, de-
nominato “FLOAT 5 mm CHIARO™ e presentato dalla ditta CASA DEL VETRO F.LLI DE MARINIS S.n.c.
- Via Giovanni Nickmann, 20 - 70123 BARI - ltalia, risulta soddisfare le richieste dei paragrafi 8.5 “Valbori
numerici minimi dei frammenti” ¢ 8.7 “Lunghezza massima del frammento pid lungo™ della norma LINI EN

12150-1:2001 stessa.

[l Direttore Tecnico 1l Direttore
delln sezione EFD __, - -—-.____ della Certificazione
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